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Оптическое волокно одномодовое;


Оптических модуль из полибутерефталата  2 мм;


Кордель из полиэтилена, заполнен стеклонитями;


Центральный силовой элемент из стеклопрутка;


Гидрофобный заполнитель;


Обмотка ПЭТ-Э лентой;


Промежуточная оболочка из полиэтилена, толщиной 1,0 мм;


Броня из стальной проволоки;


Защитный шланг из ПЭ номинальной толщины 2 мм.





      Рисунок 1.6 – Конструкция ОК марки ЭСО-ДПС-04-08 Е4 микз 0,36/0,22  
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